
Chemische Zusammensetzung von Silicatgläsern 
 

Bestandteil  Kalk-Natron-
Silicatglas 
(handelsübliches 

Glas) 

Borosilicatglas 
(Glas für 

Sonderbereiche) 

SiO2 69 % - 74 % 70 % - 87 % 

CaO   5 % - 12 % - 

B2O3 -   7 % - 15 % 

Na2O/ K2O 12 % - 16 %   0 % - 16 % 

MgO   0 % -   6 % - 

Al2O3   0 % -   3 %   0 % -   8 % 

 


