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Ersatzdicke d* einer Zweischeiben-Verbundglasscheibe bei Vernachlässigung des Schubverbundes 
(du ≥ do ) 

 

Ersatzdicke d* eines Zweischeiben-Verbundglases (d* in mm) für die Ermittlung der Beanspruchung 
 

do \ du [mm] 4 6 8 10 

4 5,04 6,54 8,32 10,2 

6 6,54 7,56 9,00 10,7 

8 8,32 9,00 10,2 11,5 

10 10,2 10,7 11,5 12,6 

 
 
 


