
Vergleich der Glasbeanspruchungen bei Lasteinwirkung und Verformungs-
einwirkung mit bzw. ohne Ansatz des Schubverbundes (Verbund aus zwei 
Scheiben gleicher Dicke) 
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Vergleich der Glasbeanspruchungen (σ) bei Lasteinwirkung (q) mit bzw. ohne Ansatz des 
Schubverbundes (Verbund aus zwei Scheiben gleicher Dicke) 
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Vergleich der Glasbeanspruchungen (σ) bei Verformungseinwirkung (w) mit bzw. ohne Ansatz des 
Schubverbundes (Verbund aus zwei Scheiben gleicher Dicke) 

 
 


